E. Zariņš, V. Kokars (zinātniskais vadītājs)
NELINEĀRĀS OPTIKAS MATERIĀLIEM PERSPEKTĪVU MALONNITRILA VAI INDĀN-1,3-DIONA ELEKTRONU AKCEPTOROS FRAGMENTUS SATUROŠU AZOHROMOFORUS SINTĒZE UN ĪPAŠĪBAS
Ir zināmi D-(-sistēma-A tipa savienojumi, kuri savās molekulās satur azobenzola fragmentu.
Iedarbojoties uz šādu savienojumu bāzes veidotiem materiāliem ar diviem interferējošiem lāzera stariem, fotoizomerizācijas un viskoelastīgas masas pārneses rezultātā uz materiāla virsmas notiek deformācijas process un veidojas virsmas reljefa režģis (SRG). Virsmas reljefa režģim piemīt difrakcijas režģa īpašības. Šo īpašību var izmantot hologrāfisko datu ierakstīšanai un uzglabāšanai. Un šādi savienojumi, savukārt varētu būt izmantojami hologrāfisko ierakstu materiālu izgatavošanai, vai arī citiem nelineārās optikas materiāliem.
Darbā sintezēti sekojoši azohromoforu fragmentu saturoši savienojumi, kuros kā elektronu akceptorā daļa izmantoti diciāno- metilēn- vai 2-(1,3-diokso-1H-indēn-2(3H)-ilidēn)- aizvietotāji:
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Sintezētie savienojumi ir krāsaini (λmax robežās no 500-530 nm) un raksturojās ar platu absorbcijas joslu spektra redzamajā daļā un šo savienojumu struktūras apstiprina 1H-KMR spektri. Tie arī ir labi šķīstoši viegli gaistošos organiskos šķīdinātajos, no kuriem tie veido plānas amorfas filmiņas. No savienojumiem 1a-c un 3 iegūtas optiski kvalitatīvas filmiņas un pētītas ar He-Ne un Ar lāzeriem. Iegūtās filmiņas raksturojas ar dažādām hologrāfiskā ieraksta efektivitātes (SDE, %) vērtībām gan pētot ar He-Ne lāzeru (robežās no 0,06 % līdz 9,90 %) , gan pētot ar Ar lāzeru (robežās no 0,02% līdz 15,30 %). Šīs īpašības ir nepieciešamais šo savienojumu priekšnosacījums to tālākai izmantošanai hologrāfisko ierakstu materiālu izgatavošanai.
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